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1. Zpusob a rozsah dohledu

Cilem bylo ovéfit vybrané viastnosti a systém fizeni vyroby asfaltové zalivky AZ
zadatele PARAMO a. s., Prerovska 560, 530 06 Pardubice. Na tento vyrobek byl v ITC, a. s.
- AO 224 Zlin vydan dne 22. 2. 2001 se zménami a) od 28. 2. 2004, b) k 22. 2. 2007, ¢) od 1.
3. 2010 a d) od 10. 1. 2013 certifikat €. 01 0082 V/AO/d na zakladé zavérecnych protokoll €.
78330131/2001 z21. 2. 2001, 343500233/2004 z 27. 2. 2004, 783500838/2007 z 22. 2.
2007, 783501314/2010 z 1. 3. 2010 a 783501645/2013 z 10. 1. 2013. Certifikat prokazuje
shodu s pozadavky Nafizeni viady & 163/2002 Sb. ve znéni Nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb.
specifikovanymi ve stavebnim technickém osvédéeni STO-AO 224-274/2001/d plvodné ze
dne 21. 2. 2001, zmény a) k 1. 2. 2004, b) od 19. 2. 2007, c) od 1. 3. 2010 a d) od 8. 1.
2013.

Asfaltova zalivka AZ je smés oxidovaného asfaltu, mineralnich a organickych plniv.
Je ur€ena pro zalévani spar krytu vozovek vyznaéujicich se malou dilataci, tj. zejména pro
dlazby a spary mezi kolejemi a vozovkou.

Pro ovéreni souladu vyrobku s pozadavky byly vybrany nasledujici vlastnosti:
> Délka stegeni 5 h, 80°C, 75°, podle CSN EN 13880-5;
»  Bod mé&knuti krouZek-kulicka podle CSN EN 1427.

2. Odbér vzorku

Vzorek, asfaltova hmota v plechové nadobé o hmotnosti cca 10 kg, byl odebran po
dohodé s ITC, a. s. pfi vyrobé pracovnikem firmy Paramo, a. s. a poté doruc¢en do zkuSebni
laboratofe. Byl zaevidovan pod &islem 343505251.

3. Vysledky zkousek

Vysledky zkouSek provedenych v AZL €. 1004 ITC a.s., Zlin, pracovisté Brno, jsou
spole€né s pozadavky specifikovanymi v stavebnim technickém osvédcéeni STO-AO 224-
274/2001/d uvedeny v tabulce |. Zkousky byly provedeny v fijnu 2015.

Tabulka I: PoZzadavky pro hodnoceni asfaltové zalivky AZ a vysledky ovérovacich

zkousek
Technicka charakteristika Jednotka Pozadovana Stanovena
hodnota hodnota
Délka steéeni mm 0 0,4
Bod méknuti °C min. 85 98,0
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4. Dohled nad systémem Fizeni vyroby

Posuzovatelé Institutu pro testovani a certifikaci, a. s. Zlin provedli v kvétnu 2015
v sidle Zzadatele vramci provérky systému fizeni vyroby asfaltovych emulzi a fedénych
asfaltll i provérku vyroby zalivkové hmoty AZ se zavérem, Ze na zakladé predlozené
dokumentace a provedeného auditu v misté vyroby posuzovatel konstatuje, Ze systém fizeni
vyroby je funkéni a nadale zabezpeduje, aby vyrobky uvadéné na trh odpovidaly technické
specifikaci - viz zprava o dohledu nad certifikovanym vyrobkem €. j. 343504990/2015 z 22.
5. 2015 (zvlasté posledni odstavec bodu 3.4).

5. Zavér
Vysledky zkouSek prokazaly, Ze zakladni vlastnosti certifikovaného vyrobku jsou

v souladu s pozadovanymi parametry specifikovanymi ve stavebnim technickém osvédéeni
STO-AO 224-274/2001/d.

Systém fizeni vyroby je funkéni a nadale zabezpecuje, aby vyrobky uvadéné na trh
odpovidaly technické specifikaci.

Zadatel pozadal, vzhledem k blizicimu se ukonc¢eni doby platnosti stavebniho
technického osvédceni o administrativni zménu a vydani aktualizovanych dokumentd
(stavebni technické osvédceni a certifikat).

Vzhledem ktomu, Ze nebyly zjistény Zzadné skuteénosti, které by davaly
davodné podezieni na nestejnomérnou jakost certifikovanych vyrobki a také
vzhledem k tomu, Ze v prabéhu doby platnosti STO se nezménily poZadavky na
vyrobek, zméni Autorizovana osoba ¢. 224 v souladu s § 11 a odst. 3 zdk. ¢. 22/1997
Sh., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond,
ve znéni zakona ¢. 71/2000 Sh. stavebni technické osvédceni a certifikat prokazujici
soulad vyrobku se zakladnimi pozadavky narizeni viady ¢. 163/2002 Sb. ve znéni
narizeni vlady ¢é. 312/2005 Sb., podle pozadavku Zadatele.

Stavebni technické osvédceni bude vydano pod ozna¢enim STO-AO 224-
274/2001/e, s platnosti omezenou do 28. 2. 2019; u zménéného certifikatu (s koncovym
pismenem e) nebude doba platnosti uvedena.

6. Seznam podkladi pro vypracovani zpravy

o Smlouva o kontrolni ¢innosti ¢. 343505251

o Certifikat &. 01 0082 V/IAO/, ITC, a. s. Zlin - AO 224, 22. 2. 2001 se zmé&nami a) od 28.
2.2004, b) k 22. 2. 2007, c)od 1. 3. 2010 a d) od 10. 1. 2013

o Stavebni technické osvédéeni STO-AQ 224-274/2001/d, ITC, a. s. Zlin - AO 224,
plvodné z 21. 2. 2001, zmény a) k 1. 2. 2004, b) od 19. 2. 2007, ¢) od 1. 3. 2010 a d) od
8.1.2013

o Zkusebni protokol akreditované laboratofe €. j. 343505251, AZL €. 1004 ITC, a. s. Zlin,
30, 10, 2015

o Zprava o dohledu nad certifikovanym vyrobkem €. j. 343504990/2015 z 22. 5. 2015, ITC,
a.s. Zlin—NB 1023



