POKLADKA BETONOVE DLAZBY

1. Uprava plané&

Plani je v terminologii dopravnich staveb chapana

plocha vytvoren skryvkou & nasypem zeminy tvofici zéklad pro konstrukci zpevnéné
plochy. Pro Gi&ely kladenf dlazeb je jiz plani tfeba v&novat zvySenou pozornost. Kvalita
provedeni plané zasadné rozhoduje o dlouhodobé kvalité celé dlazdéné zpevnéné
plochy. Nedostatky v kvalité provedeni plan& nedokaze eliminovat ani ta nejkvalitn&jsi
betonova dlazba. Plai by méla byt provedena dle projektové dokumentace pfi respek-

tovani geologického podlozi. Je diileZité, aby plan plnila tyto nejdileZit&j3i funkce:

* Schopnost bud'v pfirozeném nebo dohutn&ném stavu prenaset vyprojektované
zatizeni konstrukci zpevnéné plochy a odolavat jejim nahodilym zatizenim.
* Rovnomérné zhutnéni a tim zajisténi plodné stability konstrukce zpevnéné plochy.

2. Material podkladnich vrstev

Pro konstrukce podkladnich vrstev se b&zné pouziva:
Kamenivo frakce 0-4mm

4-8mm

8 -16 mm

0-2mm

2-5mm

8 -16 mm

16 - 32mm

32 - 63mm

Kamenivo frakce

4. Doporuéené skladby podkladnich vrstev
4.1. Chodnik pro p&si

[1 | Skladba:

vrstva (vyska)
E diazba (60 mm)
3| kladeci vrstva (30-40 mm)

drcené kamenivo 4-8 mm, popF. 2-5 mm

H nosn vrstva (150 mm)

$térkodrf 0-32 mm

hutnéna plari (E,

=30-45 MPa)

4.3. Plocha pro pojezd vozidel do 3,5 t

1] Skladba:
vrstva (vyska)
B diazba (80mm)
kladeci vrstva (30-40 mm)
3] drcené kamenivo 4-8 mm, popF. 2-5 mm
H nosné vrstva (150 mm)
$térkodrt 0-32 mm
roznadeci vrstva (170 mm)
$té&rkodrt 0-63 mm, popt. 32-63 mm
B hutnéna plai (€, = 45 MPa)

def2

Pfi kone&né dpravé plochy vytvofené z betonové dlazby

CSB - LEGANTO s vyskou 50 mm
CSB - VALENCIA s vygkou 60 mm

dtirazn& nedoporu&ujeme plochu hutnit vibrani deskou.

Pouze v pfipadé plochy z betonové dlazby CSB - VALENCIA o vy$ce 80 mm je moz-
né plochu hutnit vibraéni deskou s maximalni hmotnosti do 50 kg.

Soulad s projektovou dokumentaci - vyskové srovnana tak, Ze jeji rovina bude

rovnob&zna s rovinou budouciho povrchu zpevnéné plochy.

* Provedeni z materidlu propustného pro vodu bez nebezpe¢i sedani s Fadnym odvod-

nénim plané.

Zvl&stni pozornost musi byt vénovana plocham plané tvofenym na hlubokych vyko-

pech pro inzenyrské sit&. Ty je tfeba systematicky hutnit po vrstvach od dna vykopu

az po vrchni rovinu plané.

¢ Mira zhutnéni povrchu plané musi vychazet ze statického vypo&tu napéti na povrchu
plané vyvozeného konstrukci zpevnéné plochy a jejim nahodilym zatizenim. Za mini-
malni miru zhutnénf lze oznagit zhutnéni na Edef2 = 45MPa (modul pFetvarnosti).

¢ Budovani plané s vyvazenou bilanci zemnich praci, tzn. min. ndklady na odvoz

a dovoz zeminy.

3. P¥iprava podloZi pro kladeni dlazeb

Uvodem je treba predeslat, Ze skladba podkladnich vrstev zpevnéné plochy je vidy zévisla na konkrétnich geologic-
kych pomérech zeminy pod plani a predpokladaném zatizeni budouci zpevnéné plochy. Velky diiraz musi byt kladen na
spravné hutnéni jednotlivych vrstev podkladnich ploch. Zpravidla by to mélo byt provadéno po vrstvach max. tloustky
100-150 mm. Podkladni vrstvy kopiruji spad budouci zpevnéné plochy.

Nejvhodngjsim materiélem pro kladeci vrstvu je drcené kamenivo frakce 4-8 mm. Jako alternativu lze vyuzit i frakei 2-5
mm. Nenf vhodné pouzivat frakce s velkym obsahem prachovych &astic. Kladeci vrstvu navy$ujeme o cca 3-5 mm oproti
projektu, jelikoz finalnim hutnénim betonové dlazby dochazi k poklesu vrchni &asti kladeci vrstvy.

4.2. Chodnik sob&asnym pojezdem aut do 3,5t

1 ] Skladba:
vrstva (vyska)
dlazba (60-80 mm)
kladeci vrstva (30-40 mm)
H drcené kamenivo 4-8 mm, popf. 2-5 mm

nosn4 vrstva (100 mm)

$térkodrf 0-32 mm
roznaseci vrstva (150 mm)

$térkodrt 0-45 mm

B hutnéns plan (E,., = 45 MPa)
5|
4.4. Plocha pro pojezd vozidel nad 3,5t
1] Skladba: .

vrstva (vyska)

dlazba (100 mm)

kladeci vrstva (30-40 mm)
H drcené kamenivo 4-8 mm, popf. 2-5 mm

nosn4 vrstva (150 mm)
3térkodrt 0-32 mm
roznaseci vrstva (250 mm)
Stérkodrt 32-63 mm
B hutnéna plai (E, , = 45 MPa)

def2

Betonova dlazba CSB - VALENCIA mé specifické moderni tvarové usporadant
vyznadujici se tenkymi podlouhlymi bloky. Pfedeviim v téchto blocich je pfi zatizeni
vyvolén velky ohybovy moment, ktery méze zpisobit rozlomeni dlazebniho bloku
v pozici blizko stfedu kolmo na podélnou osu prvku.

CSB - LEGANTO je diky svému rozméru (poméru stran k vy$ce prvku) namahana
stejn& a proto mize dochazet ke stejnému jevu.

Prosime Vas o diisledné dodrzovani nadeho doporugent. V pfipadé pokladky je tedy obzvlast
dolezité klast velky diiraz na dokonalé zhutnéni a rovinatost pfipraveného podkladu krytu.

Douféme, e estetickd hodnota dila Vam vyvazi nepohodu tohoto nestandardniho Fesent.
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